Bezpieczna ptytka 500 x 500 x 30 mm -
czerwona

Kod produktu: FSP-30-CZE

Opis

Wymiary: 500 x 500 mm, grubos¢ 30 mm.

Wysokos$¢ upadku (HIC) - 1,1 m

Materiat: granulat gumowey SBR oraz klej poliuretanowy
Zastosowanie: place zabaw, boiska, $ciezki, tarasy itp.

Montaz: uktadanie bez klejenia na stablinym podtozu. taczenie ptytek przy pomocy kotkéw
montazowych (kotki w komplecie)

Minimalne zamoéwienie: 4m2 (16 ptytek)

Sposob uktadania nawierzchni

Ptyty sg uktadane recznie na stabilnej podbudowie. Przed montazem zaleca sie szczegétowe
zapoznanie z instrukcjg montazu producenta instalowanej nawierzchni. tgczenie poszczegdlnych
elementéw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu systemowych kotkéw montazowych.

Zaleca sie uktadanie ptytek w ,cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesuniety o pét ptytki.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni
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Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +30C oraz przy
braku opadéw atmosferycznych.

Sposdéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

¢ elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢,

¢ bezwzglednie nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde
przedmioty, ktére przy nadepnieciu na nie mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni,

¢ nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie piasku, ziemi lub btota a takze systematycznie
usuwad pojawiajgce sie na nawierzchni zabrudzenia i Smieci (liScie, kamienie, papiery, btoto,
Smieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacje nawierzchni,

o unikac zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi $srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni,

¢ do klejenia nawierzchni nie wolno stosowa¢ materiatéw na bazie ropy naftowej,

¢ nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach,
chodzi¢ po niej w butach na szpilkach, w korkach...

e nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, deskorolkach, rowerach, motorach,
quadach itp.

e przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien
by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy,

¢ nie dopuszczad do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia
w podtozu przepuszczalnym,

e w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie
oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usunac recznie lub przy
uzyciu szczotki,

o do gruntownego czyszczenia nalezy stosowad bezttuszczowy aktywny detergent, w zadnym
wypadku nie wolno stosowad srodkéw zrgcych, na bazie chloru, rozpuszczalnikéw ani
materiatéw Scierajacych,

¢ kolorowe nawierzchnie mogg by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki w sprayu,

o w przypadku ptytek z naktadkg wykonang z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane
czynnikami $Srodowiska mogg by¢ sScierane.

Rys. 1. Dostepna kolorystyka ptytek
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