FLEXI-STEP Bezpieczne Puzzle 3D - grubosd
60 mm

Kod produktu:

Opis

Nawierzchnia wystepuje w gotowych elementach o ksztatcie puzzli. Wymiary zewnetrzne: 620x620

mm, grubos$¢ 60 mm, wymiary przyjmowane do obliczania powierzchni: 550x550 mm (3,3 puzzla
nalmz2).

Kazdy element tgczy sie z sgsiednimi za pomoca 3-ch duzych wypustek (100x60 mm). Niektére
wypustki puzzli posiadajg dodatkowe elementy wystajgce tzw. zamki (wystepujg ona na dwdch
bokach puzzla), ponadto czesci wpustéw posiada specjalne dna, umozliwiajace klejenie puzzli do
siebie (wystepuja one na dwdéch pozostatych bokach puzzla).

Trwato$¢ potaczen puzzli Flexi-Step 3D zaréwno w poziomie jak i w pionie zapewnia unikalny
system , Extra Strong Connecting” (ESC). System ESC sktada sie z trzech elementéw:

o tradycyjny ksztatt puzzla (12 wypustéw po 3 na kazdym boku),

¢ specjalne zamki (dodatkowe elementy na wypustkach, ktére ,,wchodza” do otworéw
znajdujgcych na wewnetrznych Scianach wpustow),

¢ dno wpustéw (klejenie wypustéw do specjalnego dna zlokalizowanego w wpustach puzzli).

Putzgden ddound or type unknown

taczenie na zamki i klejenie puzzli do siebie pozwala uzyska¢ zalety zaréwno nawierzchni
sktadajacych sie z elementéw jak i wylewanych: z jednej strony istnieje mozliwos¢ wymiany
poszczegdlnych elementéw lub nawet ich demontazu w razie potrzeby, a z drugiej strony (po
wykonaniu klejenia) mamy do czynienia z jednorodna, spoista nawierzchnig! Co bardzo istotne -
nawierzchnie Flexi-Step Puzzle 3D mozna uktada¢ bezposrednio na wyréwnanym i stabilnym
gruncie, bez koniecznosci stosowania podbudowy, co pozwala na znaczne oszczednosci kosztéw!
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Nawierzchnia musi posiada¢ badanie na zawartos¢ pierwiastkéw sladowych (PAH) oraz certyfikat
bezpieczenstwa upadku (HIC) na wysokos¢ min. 2,1 m uzyskany zgodnie z EN 1177.

Oprécz wersji podstawowej, dostepne sg takze moduty brzegowe nawierzchni: puzzle ze Scietym
bokiem (o wymiarach 500x250 mm) i puzzle naroznikowe z dwoma Scietymi bokami (o wymiarach
250x250 mm).

Kolorystyka nawierzchni (nalezy wybra¢ wymagane kolory):

Puzzden3dound or type unknown

Dopuszczalna zawartos¢ metali ciezkich w nawierzchni

Aluminium (Al): 143 mg/kg
Antymon (Sb): < 10 mg/kg
Arsen (As): < 1.0 mg/kg

Bor (B): < 10 mg/kg

Bar (Ba): < 10 mg/kg

Kadm (Cd): < 1.0 mg/kg

Kobalt (Co): < 10 mg/kg

Chrom (Cr), catkowity: < 0.200 mg/kg
Chrom VI (CrVI): < 0.020 mg/kg
MiedzZ (Cu): < 10 mg/kg

. Mangan (Mn): < 10 mg/kg

. Nikiel (Ni): < 10 mg/kg

. Otéw (Pb): < 10 mg/kg

. Selen (Se): < 10 mg/kg

. Cyna (Sn): < 1.0 mg/kg

. Stront (Sr): < 10 mg/kg

. Cynk (Zn): 56 mg/kg

. Rtec¢ (Hg): < 1.0 mg/kg
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty

o Certyfikat Bezpieczenstwa upadku z wysokosci 2,1 m uzyskany zgodnie z PN-EN 1177
e Badania na zawartos$¢ pierwiastkéw sladowych (PAH)

Sposdéb uktadania nawierzchni
Flexi-Step Puzzle 3D nalezy ukfadad recznie na réwnym i stabilnym podiozu.

Kazdy element w ksztatcie puzzla taczy sie z sasiednimi za pomoca 3-ch wypustek i wpustéw.
Nalezy zwrdéci¢ uwage aby wystajgce elementy zamkéw trafity do wpustéw zamkéw. Dla
zwiekszenia trwatosci taczenh zaleca sie punktowe naniesienie kleju na dno wpustu.

Oproécz wersji podstawowej, dostepne sg takze moduty brzegowe nawierzchni: puzzle ze scietym
bokiem (o wymiarach 500 x 250 mm) i puzzle naroznikowe z dwoma $cietymi bokami (o
wymiarach 250x250 mm).

magg’mot found or type unknown
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Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ obramowana systemowym elastycznym obrzezem z
wewnetrznym usztywnieniem (wewnatrz obrzeza zatopiono stalowa konstrukcje) oraz
dodatkowymi kotwami montazowymi. Kotwy maja za zadanie poprawe stabilnosci mocowania w
tawie. W czole obrzeza znajduja sie otwory na karbowane kotki montazowe stuzace do tgczenia ze
sobg sasiadujgcych obrzezy.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +30C oraz przy
braku opadéw atmosferycznych.

Stosowanie materiatéw réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczehstwo uzytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania puzzli o
mniejszych wypustach niz 100 x 60 mm, bez zamkéw, bez dna wpustu (uniemozliwiajgce klejenie
puzzli do siebie) oraz zastosowania materiatéw nieposiadajacych dokumentéw okreslonych
powyzej.

Sposdéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkdéw
z zadanej wysokosci.

Puzzle powinny posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna. Tolerancja produkcyjna grubosci

nawierzchni wynosi +/- 3 mm. Szczeliny pomiedzy puzzlami nie powinny by¢ wieksze niz ok. 1 mm.

Réwnos¢ nawierzchni powinna miescic sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.
Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

¢ elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢,

e bezwzglednie nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde
przedmioty, ktére przy nadepnieciu na nie mogag spowodowac uszkodzenie nawierzchni,

¢ nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie piasku, ziemi lub bfota, a takze systematycznie
usuwad pojawiajace sie na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liscie, kamienie, papiery, btoto,
S$mieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezacg pielegnacje nawierzchni,

o unikac zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi $srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni,

¢ do klejenia nawierzchni nie wolno stosowa¢ materiatéw na bazie ropy naftowe;j,

¢ nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach,
chodzi¢ po niej w butach na szpilkach, w korkach...
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nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, deskorolkach, rowerach, motorach,
quadach itp.

przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien
by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos$¢ podbudowy,

nie dopuszczac do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia
w podtozu przepuszczalnym,

w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie
oczyscié¢ przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usunac recznie lub przy
uzyciu szczotki,

do gruntownego czyszczenia nalezy stosowad bezttuszczowy aktywny detergent, w zadnym
wypadku nie wolno stosowad srodkéw zrgcych, na bazie chloru, rozpuszczalnikéw ani
materiatéw Scierajacych,

kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki w sprayu.
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